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Preparación de la Superficie - Perfil

Elcometer 129  Comparadores de superficie Rubert y Rugotest 
Los comparadores de superficie Elcometer 
129 están disponibles en dos modelos:

•	 Elcometer 129 - disponible en versiones de granallada 
y granulada

•	 Rugosimetro Elcometer 129 - perfiles granulado y 
granallado en el mismo bloque

La rugosidad se muestra en los dos “clases “ y “ promedios 
de rugosidad” para facilitar la identificación. Disponible en 
unidades métricas solamente 

Sólo disponible en versión métrica.

6 Valores de rugosidad por comparado.

NORMAS:
AS 3894.5

Características Técnicas

Referencia Descripción Perfiles de sección
E129----1 Elcometer 129/1 Comparador de superficie Granulada Rubert 0.4, 0.8, 1.6, 3.2, 6.3, y 12.5μm
E129----2 Elcometer 129/2 Comparador de superficie Granallada Rubert 0.4, 0.8, 1.6, 3.2, 6.3, y 12.5μm
E129----3 Elcometer 129/3 Comparador de superficie Granulada y 

Granallada Rugotest
N6, N7, N8, N9, N10 y N11 equivalentes
a promedios de rugosidad de 0.8; 1.6;
3.2; 6.3; 12.5 y 25 m respectivamente
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